
0.3㎜以上~
1.0㎜未満

ｺﾝｸﾘｰﾄ
・ﾓﾙﾀﾙ
の損傷

錆落しを
行 い

防錆処理

外部壁面

天 井 面

鉄　　部足場解体

コンクリート・モルタルの脆弱部を
ケレン工具等で清掃し、エポキシ系
樹脂塗布で補強し、その後樹脂モル
タルにて修復する。

各部位別に仕様書に基づいた塗装工事 内部壁面

鉄筋露出

欠落・剥離

ｼｰﾘﾝｸﾞ工事

ﾓﾙﾀﾙの浮き

1.0㎜以上

エポキシ樹脂を低圧・低速で注入す
る。

コンクリートに達する迄、注入孔を開けエポキシ樹脂を
注入し、点着処理をする。

壁面・鉄部
の下地調整

及び

高圧水洗
又は

ｴｱｰﾌﾞﾛｰ

（ピンニングはステンレスピンを挿入する）

ｸﾗｯｸ箇所

足場仮設

外壁調査 劣化箇所を点検し、スプレーラッカーでマーキングする。

下地調整剤フィラーをダスター刷毛
等ですり込む。

0.3㎜未満

Uカットをして、シーリングで補修
する。

下地補修

改修工事概略作業工程表


